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【請求項１】ポリカーボネート系樹脂（Ａ成分）及びポリカーボネートオリゴマー（Ｂ成分）を含み、１００重量部Ａ成分に対し、Ｂ成分が０．１～２０重量部であり、Ａ成分が数平均重合度が１０～６０のポリ有機シロキサンユニットのポリカーボネート－ポリ有機シロキサンポリマー（Ａ１成分）からなり、又は該Ａ１成分及びＡ１成分以外のポリカーボネートからなり、且つ１００重量％Ａ成分にポリ有機シロキサンユニット含有量が０．１～２０重量％であり、Ｂ成分の数平均重合度が３～１５である樹脂組成物。式（α１）に、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４が炭素原子の数１～６のアルキル基又はフェニル基を示し、それぞれ同一でも異なってもよい。Ｒ５が脂肪族又は芳香族化合物の二価の有機残基を示し、ｎが括弧内のユニットの重複数を示し、該重複数の平均値が１０～６０であり、括弧内の構造ユニットが２種以上の混合又は単一構造である。
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